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1 Ziel und Zweck

Mit dem vorliegenden Reglement soll die fachgerechte Wiederherstellung des Strassenkorpers und der
Markierung nach Aufgrabungen (insbesondere im Zusammenhang mit Werkleitungen zur Versorgung
mit Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Warme und Telekommunikation) sichergestellt werden. Dabei ist
insbesondere die Qualitatssicherung von Grabarbeiten und deren Koordination mit dem regularen
Strassenmanagement zu gewahrleisten. Aus Sicht des Kantons Ziirich als Strasseneigentimer (vertre-
ten durch das Tiefbauamt [TBA]) ist der Wert der Strasse zu erhalten und Folgekosten sind zu vermei-
den.

2 Pflicht zur Koordination

Die Leitungseigentiimer und das TBA orientieren sich gegenseitig Uber geplante Bauvorhaben kom-
mender Jahre und sind bestrebt, ihre Arbeiten in zeitlicher Hinsicht so weit wie mdglich zu koordinieren.
Gleichzeitig sind der Bauablauf sowie die Massnahmen und Anordnungen im Zusammenhang mit der
Verkehrsfuihrung verbindlich mit dem Strasseninspektorat abzusprechen.

Das TBA strebt eine hohe Verfugbarkeit der Verkehrsflache, eine sichere Strasseninfrastruktur sowie
tiefe Gesamtkosten Uber die gesamte Lebensdauer einer Strasse an.

3 Rechtliche Grundlagen

— Bundesgesetz Uber die Nationalstrassen (Nationalstrassengesetz, NSG; SR 725.11), Art. 44

— Bundesgesetz Uiber Rohrleitungsanlagen zur Beférderung fliissiger oder gasférmiger Brenn- oder
Treibstoffe (Rohrleitungsgesetz, RLG; SR 746.1)

— Fernmeldegesetz (FMG; SR 784.10)

— Verordnung Uber Fernmeldedienste (FDV; SR 784.101.1)

— Verordnung Uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV; SR 832.311.141)

— Sondergebrauchsverordnung (LS 700.3)

— Strassengesetz (StrG; LS 722.1), § 37

— Kantonale Signalisationsverordnung (LS 741.2)

— SIA-Norm 118

— VSS SN 640 075 Fussgangerverkehr; Hindernisfreier Verkehrsraum

— VSS SN 40 324 Dimensionierung des Strassenaufbaus; Unterbau und Oberbau

— VSS SN 640 420 Asphalt; Grundnorm

— VSS SN 640 430 Walzasphalt; Konzeption, Ausfiihrung und Anforderungen an die eingebauten
Schichten

— VSS SN 640 431 Asphaltmischgut; Mischgutanforderungen

— VSS SN 640 535 Grabarbeiten; Ausfiihrungsvorschriften

— VSS SN 40 538b Grabarbeiten; Administrative Regelungen fur das Verlegen von Leitungen im 6f-
fentlichen Grund

— VSS SN 40 731 Erhaltung des Oberbaus; Reparatur, Instandsetzung und Erneuerung von Asphalt-
schichten

— VSS SN 40 886 Temporare Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen

— SN Vornorm 532 205 Verlegung von unterirdischen Leitungen — Raumliche Koordination und tech-
nische Grundlagen

— Aufgrabungstarif, Anhang zum Aufgrabungsreglement
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4 Planung

4.1 Grundsatze

Fur das Verlegen von Leitungen im Staatsstrassengebiet sind die einschlagigen Schweizer Normen
(z.B. die aktuellen SIA Normen und die VSS SN Normen) sowie die Normalien Staatsstrassen des Kan-
tons Ziurich massgebend.

Querungen fur Leitungen aller Art sind grundsétzlich grabenlos zu erstellen. Die Breite von Grabenplat-
ten muss 1.20 m betragen und diese sind rutschfest beschichtet auszuftihren.

Der abschliessende Entscheid Uber die Verlegung von Leitungen im Strassengebiet im Einzelfall liegt
beim TBA (Strasseninspektorat).

Plattenschéachte sind in der Fahrbahn nicht erlaubt.

4.2 Aufrechterhaltung des Verkehrs

Die Grab- und Leitungsarbeiten sind mdglichst rasch durchzufiihren, um Stérungen und Beschrankun-
gen des Verkehrs auf ein Minimum zu beschrénken.

Wahrend der Bauzeit muss der Verkehr fiir alle Verkehrsteilnehmer soweit mdglich aufrechterhalten
bleiben. Ein Unterbruch oder eine Umleitung ist nur nach Absprache mit dem Strasseninspektorat ge-
Stattet.

Der offentliche Verkehr sowie Fahrzeuge des Rettungs- und 6ffentlichen Dienstes diirfen nicht behin-
dert oder gefahrdet werden.

Zugange zu Liegenschaften sind in gesicherter Weise offen zu halten.

5 Bewilligungsverfahren
5.1 Gesuchspflicht

Die Inanspruchnahme 6ffentlichen kantonalen Grundes (Staatsstrassen), die dessen Zweckbestim-
mung widerspricht oder dessen gleichzeitigen bestimmungsgemassen oder erlaubten Gebrauch durch
andere erheblich erschwert oder ihn verunmdglicht (insbesondere die Verlegung von Leitungen im
Staatsstrassengebiet), stellt eine Sondernutzung dar und bedarf einer Bewilligung (Gebrauchsbewilli-
gung oder Konzession, vgl. dazu § 3 Abs. 1 der Sondergebrauchsverordnung, LS 700.3).

Fur alle Arbeiten im, am oder auf Staatsstrassengebiet ist eine Bewilligung des TBA zur Benlitzung
des Staatsstrassengebietes erforderlich. Ob eine solche Bewilligung notwendig ist, entscheidet das
Strasseninspektorat des TBA. Die Bearbeitung der Gesuchsunterlagen wird mit einem Pauschalbe-
trag verrechnet.

Link: Gesuch fur eine Aufgrabungsbewilligung im Staatsstrassengebiet

5.2 Neuanlagen, Unterhalts-, Erweiterungs- und Verlegungsarbeiten

Die Erstellung einer Neuanlage sowie Unterhalts-, Erweiterungs- und Verlegungsarbeiten im Zusam-
menhang mit Werkleitungen erfordern eine Bewilligung zur Benltzung des Staatsstrassengebiets. Da-
fuir sind mindestens 30 Tage vor Baubeginn dem zustandigen Unterhaltsbezirk des Strasseninspekto-
rats das Formular ,Gesuch fir eine Aufgrabungsbewilligung im Staatsstrassengebiet” sowie die zur
Beurteilung der projektierten Anlagen nétigen Plane und Erlauterungen einzureichen. Aus diesen Vor-

Seite 4



lagen soll der Umfang der Anlagen, die Bauweise und die Anordnung der Schéchte ersichtlich sein.
Aus Grunden der Verkehrsfiihrung kann der Unterhaltsbezirk Anderungen an der Linienfiihrung der
Werkleitungen verlangen. Uber den Zeitpunkt der Ausfiihrung der Bauarbeiten entscheidet aus Koordi-
nationsgrinden der Unterhaltsbezirk abschliessend.

5.3 Storfalle (Netzstéorungen)

Aufgrabungen zur dringenden Behebung von Leitungsschaden und dergleichen sind vor Baubeginn mit
dem zustandigen Unterhaltsbezirk telefonisch zu besprechen. Das Formular ,Gesuch fir eine Aufgra-
bungsbewilligung im Staatsstrassengebiet” mit dem dazugehérenden Unterlagen ist umgehend inner-
halb von 7 Tagen nachzureichen.

5.4 Giiltigkeit der Aufgrabungsbewilligung

Die erteilte Ausgrabungsbewilligung ist 12 Monate ab Ausstellungsdatum giiltig. Andernfalls ist ein
neues Gesuch einzureichen.

5.5 Widerruf der Bewilligung

Die Bewilligung zur Beniitzung des Staatsstrassengebiets kann ohne Verschulden des Bewilligungs-
nehmers jederzeit ohne Entschadigung widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen wegfallen oder
wenn die Bedingungen und Auflagen nicht eingehalten werden. Bei Verzicht auf die Bewilligung, bei
Zeitablauf oder bei deren Widerruf kann der Kanton die Entfernung der erstellten Anlagen aus dem
offentlichen Grund und die Wiederinstandstellung der Strasse verlangen. Die Kosten fiir die Entfernung
der Anlagen (inkl. Kostentragung und Ersatzvornahme) und Instandstellung der Strasse und ihrer Be-
standteile gehen zulasten des Bewilligungsnehmers. Weitergehende Bestimmungen im Rahmen einer
Bewilligungs-/Konzessionserteilung bleiben vorbehalten.

5.6 Rechtsiibertragung

Eine Ubertragung der Bewilligung/Konzession ist nur mit Zustimmung des TBA mdglich. Bei der Uber-
tragung der Bewilligung/Konzession an einen Rechtsnachfolger ibernimmt dieser samtliche Rechte
und Pflichten und ist durch den jetzigen Bewilligungs-/Konzessionsnehmer tber diese zu informieren.
Die Dokumentation tiber das Bauwerk hat an den neuen Bewilligungs-/Konzessionsnehmer tiberzuge-
hen.

6 Ausfiihrungsbestimmungen

6.1 Allgemeines

Die Belagsinstandsetzung erfolgt gemass der erteilten Bewilligung/Konzession und in Absprache mit
dem zustandigen Unterhaltsbezirk. Das TBA hat Anspruch auf einen der Dicke des entfernten Belages
entsprechenden Belagsaufbau, fir Strassen jedoch mindestens 13 cm und fiir Rad- und Gehwege
mindestens 8 cm. Bei besonderen Verhéltnissen im bestehenden Belagsaufbau, wie z.B. Schottertran-
kungen, Uberdimensionierte Belagsdicken infolge Aufschiftungen flr Anpassungen etc., sind die An-
ordnungen des Unterhaltsbezirkes verbindlich.

Mussen infolge zunehmender Verkehrsbelastungen die Belage verstarkt werden, so gehen die Mehr-
kosten zu Lasten des TBA. Die Belagsinstandsetzung hat unmittelbar an die Grabenauffullung zu erfol-
gen. Den Zeitpunkt fiir den Einbau der Deckschicht bestimmt das TBA.

In folgenden Fallen kann bis zum definitiven Belagseinbau vorgangig ein Provisorium zu Lasten des

Leitungseigentiimers erstellt werden:
— Setzungsgefahr
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— Verkehrstechnische Grinde

— Witterungsverhéltnisse

— Etappierungsgriinde

— Aufgrabungen in Rad- und Gehwegen

Nach Absprache mit dem TBA einzubauende Provisorien:
— Asphaltbetontragschicht (AC B/T)

— Kaltbelag

— Beton

6.2 Schutz bestehender Anlagen

Werkleitungen gelten grundséatzlich tGiber die ganze Bauzeit als in Betrieb stehend und sind vor Sché-
den vorschriftsmassig zu sichern und zu schiitzen.

Vor der Inangriffnahme von Bauarbeiten im Bereich von Werkleitungen ist die Unternehmung verpflich-
tet, die Bauleitung und die betreffenden Werkeigentiimer zu informieren und Unterlagen zu beschaffen.
Werkleitungspléne geben generell Auskunft Gber Art und Lage von bestehenden Werkleitungen. Fur die
Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben kann keine Garantie Ubernommen werden. Wenn nétig, ist
die genaue Lage und Tiefe von bestehenden Werkleitungen in Absprache mit der Bauleitung durch
Sondierungsschlitze festzustellen.

Bei der Durchfiihrung der Grabarbeiten ist auf bestehende Werkleitungen Ricksicht zu nehmen.

Ist ein Abbruch oder eine Verlegung bestehender Anlagen notwendig, so sind diese auf Kosten der
Verursacher in gleichem Material und in gleichem Umfang wiederherzustellen.

Die Eigentimer betroffener Werkleitungen verstéandigen sich direkt mit dem Bewilligungsinhaber tber
zu treffende Massnahmen zum Schutz oder zur Verlegung ihrer Leitungen. Werden im Rahmen der
Verlegung von Leitungen seitens der Leitungseigentiimer Veranderungen der Anlage, wie Quer-
schnittsvergrésserung einer Leitung oder eines Durchlasses verlangt, so hat der Leitungseigentiimer
die darauf entfallenden Mehrkosten zu tragen.

Stillgelegte Leitungen im Grabenprofil werden nach ausdriicklicher Bewilligung des betroffenen Lei-
tungseigentiimers im Zuge der Aushubarbeiten abgebrochen oder verfiillt. Der eigentliche Abbruch wird
durch den Leitungseigentiimer durchgefihrt oder vergiitet.

Wenn Vermessungsfixpunkte und anderweitige Grenzzeichen sowie samtliche Einrichtungen, die der
Verkehrslenkung oder der Verkehrsregelung dienen, unterfahren werden oder gefahrdet sind, so sind
ebenfalls die Eigentiimer oder die in Frage kommenden Dienststellen sofort zu benachrichtigen. Die-
selbigen erlassen die fur die Sicherung ihrer Anlagen erforderlichen Anordnungen, welche durch den
Verursacher getragen werden.

6.3 Instandsetzung Belagsschichten (Trag-, Binder- und Deckschicht)

6.3.1 Bestimmungen der Einbauflache
Der Belagseinbau hat in grosseren, rechteckigen Flachen, nétigenfalls bis zur ganzen Fahrbahn- oder
Gehwegbreite zu erfolgen.

Die Tarifkategorie bildet sich aus der Flache
— pro Baustelle resp. Etappe
— pro Leitungseigentimer

6.3.2 Gesamteinbaufliache unter 150 m2
Der Asphaltbetoneinbau bei Flachen unter 150 m? erfolgt durch das TBA
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6.3.3 Gesamteinbauflache iiber 150 m2

Bei Flachen tuber 150 m? kann der Leitungseigentiimer, nach Absprache mit dem zustandigen Unter-
haltsbezirk, den Asphaltbetoneinbau durch eine dafiir ausgewiesene Strassenbau-Unternehmung aus-
fihren lassen oder sie ebenfalls dem TBA zu den Ansatzen des Aufgrabungstarifes tbertragen.

6.3.4 Baubeginn

Uber den Beginn der Aufgrabungsarbeiten hat der Leitungseigentiimer den zustandigen Unterhaltsbe-
zirk mindestens drei Arbeitstage im Voraus zu benachrichtigen. Bei dringenden Aufbriichen infolge Lei-
tungsschéaden ist mit dem Unterhaltsbezirk vor Beginn der Grabarbeiten telefonisch Kontakt aufzuneh-
men.

6.3.5 Baustellensignalisation

Fur die Signalisation der Baustelle ist das Normblatt VSS SN 640 886 massgebend.

Bei Baustellen, welche langer als finf Tage dauern, stellt das TBA (sofern notwendig) zur allgemeinen
Orientierung zu Lasten des Leitungseigentiimers eine Baustellen-Informationstafel auf.

6.3.6 Arbeitssicherheit
Grundsatzlich gilt die Verordnung Uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV; SR 832.311.141).

Der Leitungseigentiimer hat daflr zu sorgen, dass der Unternehmer auf seiner Baustelle alle erforderli-
chen Massnahmen zur Sicherheit der am Bauwerk beschaftigten und zugangsberechtigten Personen
trifft.

Personen, die sich auf der Fahrbahn oder in deren Bereich aufhalten, haben fluoreszierende und riick-
strahlende Warnkleider geméass VSS SN 640 710 zu tragen.

6.3.7 Warnbander
Mindestens 20 cm (ber der Leitung ist ein Warnband aus Kunststoff auf die ganze Grabenlange zu
verlegen.

6.4 Entsorgungs- und Recyclingkonzept

Es gelten die Richtlinie fiir die Verwertung mineralischer Bauabfélle (BAFU, 2006), die VSS SN 640
535c und die Verwertungsregel fir die Entsorgung von belasteten Bauabfallen (Kanton Zirich,
Marz 2014).

Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens entscheidet das TBA, ob die Bauherrschaft der zustéandigen
Behdrde ein Entsorgungskonzept flr Aushub-, Abraum- und Ausbruchsmaterial einreichen muss.

Bei Bauvorhaben, bei denen mehr als 30 m3 Ausbauasphalt anfallen, ist gemass Richtlinie fur die Ver-
wertung mineralischer Bauabfélle (BAFU, 2006) vorgéngig der Gehalt an polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) zu ermitteln. Die Kosten fur die Untersuchung und die Entsorgung tragt der
Bewilligungsinhaber.

6.5 Belastete Standorte

Tangieren die Grabarbeiten einen belasteten Standort (vergleiche Kataster der belasteten Standorte
[KbS] auf http://maps.zh.ch) und sind mehr als 100 m3 Aushubmaterial aus diesem Bereich zu erwar-
ten, hat der Bewilligungsinhaber dem Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) mindestens
einen Monat vor Baubeginn ein Entsorgungskonzept einzureichen. Ohne genehmigtes Entsorgungs-
konzept darf mit den Bauarbeiten nicht begonnen werden.

Sind weniger als 100 m3 belastetes Aushubmaterial zu erwarten, reicht der Beizug einer Altlasten-
Fachperson. Diese stellt die fachgerechte Triage und Entsorgung des belasteten Materials sicher.
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Fallt weniger als 20 m3 belasteter Aushub an, sorgt der Bewilligungsinhaber in Eigenverantwortung fur
eine fachgerechte Entsorgung.

Schwach belastetes Aushubmaterial kann im belasteten Bereich zur Grabenauffullung wiederverwen-
det werden (sofern sich dieses bautechnisch eignet).

Wird bei Aushubarbeiten ausserhalb belasteter Standorte wider Erwarten belastetes Material angetrof-
fen, ist analog vorzugehen. Name und Adresse der Fachperson sowie unerwartete Funde von belaste-
tem Material sind der zustandigen Unterhaltsregion des TBA zu melden.

6.6 Meldung der Fertigstellung

Fur die Belagsinstandsetzung hat der Leitungseigentiimer das TBA in der Regel drei Tage im Voraus
zu benachrichtigen.

6.7 Raumung der Baustelle

Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die Installationsflachen und die Baustelle umgehend zu raumen
und griindlich zu saubern. Im Unterlassungsfall wird die Reinigung auf Kosten des Leitungseigentiimers
durch das TBA angeordnet. Allfallige Bohrlécher von provisorischen Abschrankungen sind mit Heiss-
verguss zu verfillen

7 Bauleitung

Die Leitungseigentiimer stellen fir die Bauarbeiten in allen Fallen einen Bauleiter, welcher dem TBA
namentlich zu nennen ist. Die Bauleitung ist gehalten, die Weisungen der Organe des TBA zu befolgen
und die Ausfiihrung dieser Weisungen zu tiberwachen.

7.1 Grabarbeiten und Wiederinstandsetzungen

7.1.1 Grabarbeiten
Far die Grabarbeiten und Wiederinstandsetzungen ist die Norm VSS SN 640 535 mit nachfolgenden
Anderungen und Ergdnzungen massgebend.

7.1.2 Grabenauffiillungen
Grabenauffiillungen im Staatsstrassengebiet sind normgerecht (VSS SN 640 535c) einzubringen.

Das fiir die Aufflllung verwendete Material hat den Anforderungen geméass VSS SN 670 119-NA und
VSS SN 670 142 zu entsprechen. Mit Zustimmung des Unterhaltbezirkes darf geeignetes Aushubmate-
rial fir die Auffillung bis unterhalb Fundationsschicht wiederverwendet werden.

Das Aufflllmaterial ist bei optimalem Wassergehalt schichtweise einzubringen und bis zum vorge-
schriebenen ME-Wert zu verdichten (ME-Werte geméss Anhang 1 dieses Reglements).

Ein allfélliger Einsatz von Flussigboden ist vor Baufreigabe durch das TBA/Oberbau und Geotechnik zu
prufen. Die Anforderungen an das entsprechende Produkt werden objektspezifisch festgelegt.

Beim Verdichten von Grabenauffillungen sind folgende minimale Grabenbreiten zu berticksichtigen:

— Fahrbahn > 85 cm (Walzenbreite 80 cm)
— Rad- und Gehweg > 65 cm (Walzenbreite 60 cm)
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7.1.3 Fundationsschicht

Die Wiederinstandsetzung der Fundationsschicht (Kieskoffer) hat in folgenden Starken zu erfolgen:
— Fahrbahn Oberbau 70 cm abzlglich bitumindse Belagsdicke

— Rad- und Gehweg Oberbau 55 cm abzlglich bitumindse Belagsdicke

Bei besonderen Verhéltnissen (spez. Baugrund oder stabilisierter Koffer) bleiben weitere Weisungen
des Unterhaltsbezirkes vorbehalten.

7.1.4 Abschliisse

Werden mit Leitungen Abschliisse gequert, so sind dieselben zu entfernen und nach Fertigstellung der
Grabarbeiten neu zu setzen.

7.2 Nachschneiden/Restflachen

7.2.1 Nachschneiden

Die minimale, durch Aushubarbeiten gestorte Breite im bestehenden Oberbau betrégt in der Regel in
der Fahrbahn 20 cm pro Grabenseite und im Rad- und Gehweg 10 cm. Dementsprechend wird der
Grabenrand fir den Asphaltbetoneinbau vor der Instandsetzung festgelegt und angeschnitten.

Belagsfugen sollten nach Méglichkeit nicht in den Radspuren zu liegen kommen.

7.2.2 Restflachen

Belags-Restflachen mit Breiten < 50 cm in der Fahrbahn oder < 30 cm im Rad- und Gehweg (nach
dem theoretischen Nachschneiden) sind zu entfernen und werden zu Lasten des Leitungseigentiimers
ersetzt.

7.3 Belagseinbau

7.3.1 Allgemeines
Asphaltbetonbeléage sind aus Qualitatsgriinden grundsatzlich mit einem den Anforderungen gerechten
Fertiger (Einbaumaschine) einzubauen. Ausnahmen erfordern die Zustimmung des Unterhaltsbezirkes.

7.3.2 Larmarme Belage
Eine ortliche Belagserneuerung mit larmarmen Belagen erfolgt im Ursprungsmischgut der Strasse. Der
Deckbelagseinbau ist generell Giber die gesamte Fahrspurbreite maschinell einzubauen.

7.3.3 ME-Wert-Messung/Deflektionsmessung

Der Verursacher/Leitungseigentimer stellt die fachgerechte Verdichtung auf Anordnung des Unter-
haltsbezirks in den Fahrbahnen mit ME-Wert-Messungen (auf Verlangen des TBA auch Deflektions-
messungen) auf eigene Kosten sicher und dokumentiert diese. Fur die Verkehrslastklassen T3 bis T6
gelten die ME-Werte gemass Anhang 1 dieses Reglements.

7.3.4 Belagsuntersuchungen

Um die Qualitatsanforderungen zu tberprifen, ordnet das TBA im Aufgrabungsgesuch zu Lasten des
Leitungseigentimers Belagsuntersuchungen an. Der Leitungseigentiimer beauftragt hierfiir ein akkredi-
tiertes Labor und stellt die Prifresultate dem Strasseninspektorat zu. Die Werte haben der Norm VSS
SN 640 431 — X NA und VSS SN 640 430 zu gentigen. Bei Nichterfilllen behélt sich das TBA Mass-
nahmen vor, welche bis zum Ersatz des eingebauten Belages reichen.

7.3.5 Ausfithrungsplane

Bei Neu- und Erweiterungsanlagen sowie Leitungsverlegungen sind dem zustéandigen Unterhaltsbezirk
nach Bauende zwei Exemplare des vermassten Ausfiihrungsplans zuzustellen.
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8 Verrechnung

8.1 Bei Instandsetzung durch das TBA

Die Verrechnung basiert auf dem Aufgrabungstarif des TBA, Anhang zum Aufgrabungsreglement vom
1. Januar 2018. Die Rechnungsstellung erfolgt nach dem Einbau der Asphaltbetontragschicht (AC T)
und beinhaltet auch die Kosten fir den Einbau der Asphaltbetondeckschicht (AC) sowie fir eine allfalli-
ge Erganzung der Markierung (Ausnahme: Belagsprovisorien werden bei Setzungsgefahr separat ab-
gerechnet).

Signalisationen, Instandsetzungen von Abschliissen, Pflasterungen und dergleichen werden in Regie
verrechnet. Ebenso werden Aufwendungen fiir Belagstransporte ausserhalb des Rayons (geschlosse-
ne Belagsaufbereitungsanlagen im Winter/wahrend Revisionen) und Heizzuschlage zusatzlich verrech-
net.

Ein prozentualer Zuschlag fur Minderwert (Entwertung des Strassenoberbaues) wird nicht verrechnet.

8.2 Bei Instandsetzung durch Strassenbauunternehmer im Auftrag des
TBA (unter 150 m2)

Die Verrechnung der Kosten erfolgt gemass Rechnung des Unternehmers und dem Aufwand des
Strasseninspektorates inklusive der Kosten fiir den nachtréaglichen Einbau der Deckschicht.

8.3 Bei Instandsetzung durch Strassenbauunternehmer im Auftrag des

Leitungseigentiimers (iiber 150 m2)
Die Kosten fir den nachtraglichen Einbau der Asphaltbetondeckschicht (AC), welcher durch das TBA
erfolgt und auf dem Ausmass der Asphaltbeton-Flache basiert, werden unmittelbar nach Einbau der
Asphaltbetontragschicht (AC T) geméass dem Aufgrabungstarif des TBA, Anhang zum Aufgrabungsreg-
lement vom 1. Januar 2018 dem Leitungseigentimer in Rechnung gestellt.

— Rechnung Unternehmer direkt an Leitungseigentimer
— Aufwand TBA an Leitungseigentiimer

8.4 Bei Instandsetzung von Grabarbeiten mehrerer Beteiligten

Wo mehrere Beteiligte (Werke, Private und andere) gleichzeitig Grabarbeiten ausfiihren, sind die Lei-
tungseigentimer fur die prozentuale Aufteilung zustandig.

9 AQualitatskontrolle

9.1 Haftung

Der Leitungseigentiimer und Bewilligungs- bzw. Konzessionsinhaber haftet geméss den einschlagigen
Bestimmungen des Bundes und des Kantons fur sdmtliche Schaden, welche infolge der Grab- und Lei-
tungsarbeiten und den damit zusammenhangenden Vorkehrungen an Personen oder Sachen, ein-
schliesslich des offentlichen Grundes, entstehen (Verursacherprinzip).

9.2 Setzungsschaden

Wird eine Nachbearbeitung der Grabenauffullung infolge Setzungen, die auf unsachgemasse Auffil-
lung und Verdichtung zurlickzufihren sind, erforderlich, so werden diese nach Ergebnis zusatzlich ver-
rechnet.
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10 Schlussbestimmungen

10.1 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Reglements ganz oder teilweise unguiltig, unwirksam oder uner-
flllbar sein oder werden oder sollten sie eine Regelungsliicke enthalten, bleibt die Gltigkeit, Wirksam-
keit und Erflullbarkeit der Gbrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unbertihrt. Anstelle

der ungiiltigen, unwirksamen, unerfullbaren oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetz-
lichen Regelungen.

10.2 Gerichtsstand

Auf diesen Vertrag ist schweizerisches Recht anwendbar und Gerichtsstand ist Zurich.

10.3 Inkraftsetzung

Dieses Reglement ersetzt das Aufgrabungsreglement vom 1. Januar 2021. Das vorliegende Reglement
tritt am 4. April 2022 in Kraft.
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Anhang 1: Dimensionierung Strassenoberbau (Richtwerte)

Verkehrslastklasse T T1 T2 T3 T4 TS5 T6

Tagl. aquivalente <30 30-100 100 - 300 300 - 1000 1000 - 3000 3000 - 10000

Verkehrslast TF sehr leicht leicht mittel schwer sehr schwer extrem schwer
Verbindungs-, .

Nutzung Rad- und Gehweg | Sammelstrassen | Haupt- und Aus- Hauptverkehrs Hochleistungs

fallstrassen strassen strassen

ME-Werte MN/mZ, Planie > 80 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100

Trag- und Deckschicht cm >7 >10 >13 >17 > 22 > 27

Fundationsschicht (Kiesge-

misch 0/45 OC85) cm >45 >50 >55 > 60 > 60 > 65

Erklarungen:
Verkehrsklasse T1.:
Verkehrsklasse T2 und T3:
Verkehrsklasse T4:
Verkehrsklasse T5 und T6:

Bemerkungen:

(Grundlage VSS SN 640 430)
Deckschicht und Tragschicht
Deckschicht und Tragschicht
Deckschicht und obere Tragschicht
Deckschicht und obere Tragschicht

von Hand: Typ L
von Hand: Typ N

von Hand: Typ N, ev. Typ S
In Ausnahmefallen von Han

d:Typ S

Maschinell: Typ L
Maschinell: Typ N
Maschinell: Typ S

Maschinell: Typ H, evtl. Typ S

Grundsatzlich ist ein maschineller Einbau anzustreben (Einbauldnge mind. 20 m).
Bei Spezialbelagen, z.B. SMA, allfalligen Handeinbau mit AC 11 (gemass Verkehrslastklasse) ausfihren.

Instandsetzungen in Hochleistungsstrassen werden nach Aufwand verrechnet.
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